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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam industri konstruksi, perkembangan terus berlanjut tiap tahunnya. Oleh 

karena itu, perusahaan-perusahaan konstruksi perlu terus meningkatkan efisiensi 

dalam setiap tahap proyek yang mereka jalankan. Pengelolaan dan pengawasan yang 

cermat menjadi sangat penting, terutama dalam hal mutu struktur beton, yang 

merupakan salah satu aspek krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek 

konstruksi. 

Dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi, akan dihadapi berbagai 

tantangan, salah satunya adalah ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengujian 

guna memastikan bahwa beton tersebut memenuhi kekuatan tekan yang telah 

ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Sebelum proses pengecoran beton, 

dilakukan pengambilan sampel benda uji dan pengujian slump. Benda uji ini dapat 

berbentuk kubus atau silinder. Setelah beberapa hari pengerjaan, dilakukan pengujian 

kuat tekan beton di laboratorium. Jika kuat tekan beton tidak sesuai dengan standar 

yang ditetapkan, dapat menyebabkan kegagalan konstruksi yang berdampak pada 

kerugian dan ketidaksesuaian dengan perencanaan awal yang matang. Untuk 

mencegah hal ini terjadi, manajemen mutu yang baik menjadi suatu keharusan. 

Namun, dalam pelaksanaan suatu proyek, sering kali terjadi penyimpangan 

terhadap standar kualitas. Akibatnya, mutu bangunan yang seharusnya memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Salah satu langkah yang dapat 

diambil untuk mencegah situasi ini adalah melalui penggunaan pengendalian mutu. 

Pengendalian mutu melibatkan aktivitas seperti pemantauan, pemeriksaan, inspeksi, 

dan pengujian bahan guna memastikan bahwa kualitas bahan, metode pelaksanaan, 

dan hasil kerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. 

Proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi merupakan sebuah 

proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. PP di Jakarta Barat. Seiring dengan 

kompleksitas proyek pembangunan gedung, tentu saja kemungkinan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena 



 

2 
 

itu, penting untuk menerapkan manajemen mutu yang efektif, selain manajemen 

waktu dan biaya, agar para pengguna jasa konstruksi merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Jadi dari latar belakang di atas penulis mengajukan beberapa masalah dalam 

proyek akhir ini, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana proses penerapan pengendalian mutu pekerjaan balok dan pelat 

lantai pada proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi? 

b. Apakah mutu beton pada pekerjaan struktur balok dan pelat lantai sudah 

sesuai dengan standar yang telah direncanakan? 

 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dijelaskan adalah mengenai pengendalian mutu 

pada pekerjaan struktur balok dan pelat lantai yang berada pada lantai 17 hingga 22 

dalam Proyek Pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi. 

 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui proses pengendalian mutu pekerjaan balok dan pelat lantai 

pada proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi. 

b. Mengetahui kesesuaian mutu pekerjaan balok dan pelat lantai di lapangan 

dengan syarat yang direncanakan.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya proyek akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak sebagai berikut : 

a. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru bagi penulis, khususnya 

dalam bidang manajemen konstruksi, terutama terkait mutu pada 

pembangunan gedung bertingkat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Diploma Tiga di 

Politeknik Negeri Jakarta. 
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b. Penelitian ini memiliki potensi sebagai referensi untuk membandingkan 

pelaksanaan manajemen mutu dalam proyek pembangunan Gedung IT 

Mandiri Bumi Slipi. 

c. Penelitian ini berfungsi sebagai sumber referensi yang relevan mengenai 

pelaksanaan manajemen mutu dalam proyek konstruksi. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

• BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika 

penulisan. 

• BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijabarkan dasar teori mengenai pengendalian mutu yang 

diambil dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet, 

serta dilengkapi dengan referensi sumber yang digunakan. 

• BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bab ini akan mengulas tentang lokasi proyek, jenis data yang diperoleh, 

metode pengumpulan data, dan proses penulisan data. 

• BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi seluruh data terkait proyek yang menjadi subjek penelitian, 

mencakup data umum proyek, data teknis, serta hasil uji beton dan tulangan. 

Bab ini juga berisi analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan 

dari hasil analisis yang dilakukan 

• BAB V PENUTUP 

Bab ini berfokus pada kesimpulan yang dihasilkan dari analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan evaluasi terhadap manajemen mutu dalam proyek 

pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi, termasuk perencanaan mutu dan 

pengendalian mutu pekerjaan struktur atas seperti balok dan pelat lantai, khususnya 

pada gedung tower lantai 17 sampai 22, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum, pengendalian mutu struktur atas pada Proyek Pembangunan 

Gedung IT Mandiri Bumi Slipi terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, 

dilakukan pengecekan pekerjaan dan pengujian terhadap baja tulangan dan 

beton. Apabila terdapat hasil pengecoran yang tidak memenuhi standar, 

dilakukan tindakan perbaikan. Seluruh tahapan pengendalian mutu ini telah 

dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini. 

Dalam fase perencanaan, pihak owner dibantu oleh konsultan MK dan 

kontraktor pelaksana untuk menyusun dokumen proyek, seperti Rencana 

Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta spesifikasi teknis, yang mengacu pada 

peraturan-peraturan yang berlaku. Dokumen-dokumen tersebut menjadi 

panduan dalam pelaksanaan proyek dari awal hingga selesai. Selama proses 

pengerjaan konstruksi oleh kontraktor, konsultan MK bertanggung jawab 

mengawasi seluruh jalannya proses, mengacu pada dokumen proyek yang 

telah disusun. 

Pengendalian mutu dilakukan dengan menggunakan daftar checklist dan 

pengujian untuk menguji kualitas beton dan besi tulangan, serta melakukan 

analisis visual terhadap hasil akhir pengecoran. Jika terdapat 

ketidaksesuaian dengan rencana, dilakukan perbaikan dengan durasi yang 

disepakati oleh semua pihak terlibat. 

2. Untuk menjamin kualitas beton yang dihasilkan, pihak pelaksana proyek 

telah melakukan pengecekan terhadap setiap item dalam form checklist. 

Mereka juga memeriksa bekisting secara menyeluruh, termasuk material 

yang digunakan dan proses pelaksanaannya, untuk memastikan sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Tes pada benda uji dan analisis 
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akhir dari pengecoran di lapangan telah dilakukan, dan semuanya sesuai 

dengan persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat 

(RKS) serta peraturan-peraturan yang berlaku. 

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis pada tabel 4.16, tabel 4.17, tabel 

4.18, tabel 4.19, tabel 4.20, dan tabel 4.21 terkait pekerjaan struktur balok 

dan plat lantai menunjukkan bahwa mutu beton dan besi tulangan telah 

memenuhi syarat. 

a. Hasil pengujian pada besi BjTS 420B, hasil pengujian menunjukkan 

bahwa rata-rata batas ulur adalah 550,838 MPa, rata-rata kuat tarik 

adalah 692,875 MPa, dan regangan yang dimiliki 20%, sehingga dapat 

dikatakan memenuhi standar batas ulur sebesar 420-545 MPa, kuat 

tarik sebesar 525 MPa dan regangan minimal 12%. 

b. Hasil pengujian slump menunjukkan nilai rata-rata slump memenuhi 

standar nilai rata-rata tersebut sesuai dengan standar nilai slump beton 

proyek, yaitu 12±2. 

c. Dari hasil pengujian tekan beton karakteristik pada balok dan plat lantai, 

diperoleh nilai sebesar 40,6 MPa yang melebihi kuat rencana sebesar 

35 MPa.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran kepada penulis untuk 

melengkapi pembahasan dengan data primer untuk lebih mendukung hasil analisis 

pada pekerjaan pengendalian mutu, dan meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan 

pengendalian mutu pada proyek yang di tinjau. 
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