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ABSTRAK 

 

Pengendalian mutu merupakan salah satu bentuk upaya untuk memenuhi  

peningkatan mutu   dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Untuk 

menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar kerja yang direncanakan, 

diupayakan  pengendalian mutu secara maksimal.  Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengendalian mutu pada pekerjaan kolom proyek apartemen Tower 

EKKI Podomoro Golf View. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

didapat langsung dari proyek berupa hasil tes baja tulangan dan hasil tes kuat tekan 

beton serta hasil akhir beton bertulang. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil uji 

baja tulangan D10, D13, D16, D19, D122 sudah sesuai dengan standar yang 

direncanakan. Hasil uji kuat tekan beton untuk Fc’ 40 Mpa dengan umur tes 28 hari 

didapatkan hasil nilai tekan rata- rata 62,135 Mpa, dimana hasil sudah sesuai 

dengan mutu yang direncanakan.  Untuk hasil akhir beton bertulang ditemukan 

sedikit cacat, namun pihak kontraktor segera melakukan tindakan perbaikan.  Dari 

hasil analisis menunjukan bahwa proses pengendalian mutu pada proyek ini sudah 

terlaksana dengan baik. 

 

Kata Kunci :  Beton, Kolom, Pengendalian Mutu, Tulangan 

Jumlah kata :  154 kata
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun 

prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah 

konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada 

sebuah area atau pada beberapa area. 

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) 

suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya) Walaupun kegiatan 

konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya 

konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan 

lain yang berbeda. 

Dalam sebuah pekerjaan konstruksi pasti akan ada yang menyimpang 

dari perencanaan yang telah dibuat, sehingga hasil dari pekerjaan tersebut 

kurang bagus. Untuk mencegah hal itu, pelaksanaan manajemen terhadap 

mutu sangat diperlukan dalam pengendalian suatu proyek disamping jadwal 

dan biaya. Dalam pelaksanaan manajemen mutu harus memperhatikan 

Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah dibuat. 

Menyadari pentingnya mutu dalam sebuah proyek dan tindakan 

pengendaliannya khususnya mutu kolom, maka Tugas Akhir ini disusun 

dengan judul “Pengendalian Mutu Pekerjaan Kolom Struktur Atas 

Apartemen Tower EKKI Podomoro Golf View” . Proyek ini dikerjakan oleh 

PT. Nusa Raya Cipta serta diawasi oleh  PT. Jaya CM sebagai Manajemen 

Kontruksi dan berlokasi di Kp. Cikuda RT 032/RW 015, Desa Bojong 

Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16963. 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi pembanding dan masukan untuk 

upaya pengendalian mutu pekerjaan kolom pada Proyek Apartement Tower 

EKKI Podomoro Golf View. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana proses pengendalian mutu beton bertulang pekerjaan struktur 

kolom pada proyek pembangunan Apartemen Tower EKKI Podomoro 

Golf View ?  

2. Apakah kesesuaian akhir mutu beton bertulang yang dilakukan 

dilapangan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas yaitu pengendalian mutu terhadap 

pekerjaan kolom pada lantai 2 proyek pembangunan Apartemen Tower 

EKKI Podomoro Golf View. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui proses pengendalian mutu beton bertulang pekerjaan 

struktur kolom pada proyek pembangunan Apartemen Podomoro Golf 

View 

2. Untuk mengetahui kesesuaian akhir mutu beton bertulang pekerjaan 

struktur kolom Proyek Pembanguan Apartemen Podomoro Golf View. 

 

1.5 Manfaat dan Signifikansi Penelitian 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat bagi penulis  

Penelitian ini menjadi sumber wawasan baru kepada penulis 

mengenai pelaksanaan pengendalian mutu pada pekerjaan di 
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lapangan dan dunia kerja serta untuk memenuhi persyaratan 

menyelesaikan pendidikan Diploma 3 (D-III) di PNJ.  

2. Manfaat bagi perusahaan  

Penelitian ini dapat dijadikan pembanding dalam upaya 

pengendalian mutu pada proyek Apartemen Podomoro Golf View 

dan menjadi masukan kepada kontraktor utama yaitu PT.Nusa Raya 

Cipta Tbk untuk memperhatikan pengendalian mutu di proyek 

tersebut.  

3. Manfaat bagi peneliti lain  

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dengan tema 

yang berkaitan dengan pengendalian mutu pada proyek konstruksi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri atas 6 Bab, 

yaitu:  

1. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang dari permasalahan yang 

diajukan dan merupakan gambaran umum dari isi tugas akhir, tujuan 

penulisan, uraian permasalahan secara umum, batasan masalah, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

2. Bab II Tinjauan pustaka berisikan tentang gambaran secara umum yang 

berhubungan dengan Tugas Akhir yaitu pendalian mutu yang diambil 

dari buku,jurnal serta dari internet.  

3. Bab III Metodologi berisikan tentang objek dan lokasi penelitian, jenis 

data penelitian, teknik pengumpulan data, dan tahapan penulisan.  

4. Bab IV Data berisi semua data yang berkaitan dengan topik 

pembahasan meliputi data umum proyek, data teknis proyek struktur 

organisasi proyek, data cheklist, hasil tes uji tulangan, hasil tes kuat 

beton, ,dan progress perkerjaan.  



 

11 

 

5. Bab V Analisis dan Pembahasan berisikan analisis serta pembahasan 

dari permasalahan Tugas Akhir ini.  

6. Bab VI Penutup berisikan kesimpulan penulis dan saran jika diperlukan 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah analisis yang telah dilakukan penulis terhadap pengendalian 

mutu pekerjaan kolom proyek apartemen Tower EKKI Podomoro Golf 

View, yaitu analisa form checklist, analisa uji besi tulangan , analisa hasil 

kuat tekan beton serta analisis hasil beton bertulan dengan membandingkan 

data di lapangan dengan standar mutu yang telah direncanakan, maka dapat 

diambil kesimpulan : 

1. Pelaksanaan pengendalian mutu kolom pada proyek apartemen Tower 

EKKI Podomoro Golf View dilakukan dengan pengujian pada benda uji, 

pengawasan serta evaluasi pekerjaan, dan melakukan tindakan 

perbaikan. Proses pengendalian mutu ini dilakukan oleh pihak kontraktor 

dibantu dengan pihak konsultan MK. Pelaksanaanya dilakukan dengan 

membuat daftar checklist untuk proses pengendalian mutu sehingga mutu 

di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Pada hasil akhir setelah 

pengecoran, dilakukan analisis secara langsung di lapangan dan jika 

terdapat hasil pengecoran yang tidak sesuai standar maka diperbaiki 

hingga mencapai mutu yang baik yang diisyaratkan. 

2. Dalam pengawasan berdasarkan hasil form checklist, analisis tes 

tulangan dan analisis tes kuat tekan beton, semua sudah sesuai dengan 

yang diisyaratkan pada RKS dan peraturan yang berlaku. Untuk hasil 

mutu beton dan besi tulangan didasarkan pada analisis yang dilakukan 

oleh penulis. Sedangkan hasil akhir pembetonan yang masih ditemukan 

cacat-cacat kecil, segera diberi tindakan perbaikan oleh pihak kontraktor 

sampai menghasilkan mutu terbaik dan sesuai dengan persyaratan. 

Melalui analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil mutu 

beton bertulang pada pekerjaan kolom proyek apartemen Tower EKKI 
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Podomoro Golf View sudah sesuai dengan syarat-syarat yang 

direncanakan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis 

memberikan saran terhadap proyek apartemen Tower EKKI Podomoro 

Golf View agar pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan lebih 

ditingkatkan lagi guna menghindari cacat pekerjaan sehingga mencapai 

hasil akhir mutu dapat stabil dan sesuai dengan syarat yang telah 

direncanakan. 
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