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BAB I 

 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri keramik di Indonesia yang terus mengalami 

peningkatan juga berdampak pada meningkatnya limbah keramik yang timbul. 

Pusat penelitian dan pengembangan menyebutkan bahwa Indonesia mengekspor 

122.367.973 m3 batu keramik pada tahun 2005 (Nadia, 2016; Purnama & Sudibyo, 

2018). Dengan besarnya nilai ekspor batu keramik, pemanfaatan limbah keramik 

seharusnya dilakukan dengan cara diproses ulang menjadi bahan yang bermanfaat. 

Karena itu, penting untuk menciptakan metode yang inovatif dalam 

memanfaatkan limbah keramik guna mengurangi dampak negatifnya terhadap 

lingkungan. 

Salah satu inovasi yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan limbah 

keramik sebagai bahan subtitusi pembuatan batu bata ringan jenis Autoclaved 

Aerated Concrete (AAC). Batu bata ringan AAC memiliki keunggulan berat yang 

lebih ringan dibandingkan dengan bata konvesional, serta memiliki sifat isolasi 

termal yang baik (Narayanan & Ramamurthy, 2000). Batu bata ringan AAC 

merupakan beton yang terbentuk melalui proses pembentukan gelembung udara 

akibat reaksi kimia yang menyebabkan pasta aluminium mengembang. Material 

utama bata ringan AAC adalah pasir silika yang digiling hingga ukuran mikro 

(SNI : Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasang Dinding. 1-24, 2018). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik dari batu 

bata ringan jenis AAC yang dibuat dengan subtitusi limbah keramik pada berbagai 

presentase yaitu 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

diketahui bagaimana pengaruh subtitusi limbah keramik terhadap sifat yaitu bobot 

isi, penyerapan air, dan kuat tekan. 
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1.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana sifat fisik bata ringan: bobot isi dan penyerapan air bata ringan 

dengan subtitusi limbah keramik 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5% ? 

2. Bagaimana sifat mekanik bata ringan: kuat tekan dengan subtitusi limbah 

keramik 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5% ? 

1.3     Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan masalah yang akan dikaji, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis bata ringan adalah Autoclaved Aerated Concrete (AAC). 

2. Semen yang digunakan adalah semen Portland OPC (Ordinary Portland 

Cement) jenis II dengan merk Semen Tiga Roda. 

3. Limbah keramik yang digunakan berasal dari Politeknik Negeri Jakarta. 

4. Persentase limbah keramik 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%  terhadap jumlah 

pasir dan / kapur. 

5. Pengujian sifat fisik bata ringan yang dilakukan hanya pengujian bobot isi 

dan penyerapan air. Sedangkan pengujian sifat mekanik bata ringan 

dilakukan dengan pengujian kuat tekan.  

6. Tidak melakukan penelitian terhadap kualitas bahan-bahan pembuatan 

batu bata ringan (pasir, semen, kapur, gypsum, bubuk aluminium). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui sifat fisik bata ringan: pengujian bobot isi dan penyerapan air 

bata ringan dengan subtitusi limbah keramik 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%. 

2. Mengetahui sifat mekanik bata ringan: kuat tekan bata ringan dengan 

subtitusi limbah keramik 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%. 
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1.5       Sistematika Penelitian   

Penulisan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tugas 

akhir. Adapun sistematika yang digunakan, atas 5 (lima) BAB, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas teori yang berhubungan dengan judul tugas akhir dan metode 

perhitungan yang digunakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang tempat dan waktu penelitian, sumber data, peralatan 

penelitian, metode analisa data. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang pengolahan data pengujian penyerapan air, bobot isi, dan kuat 

tekan. 

BAB V PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian tugas ak
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian 

1. Kesimpulan hasil pengujian penyerapan air, bobot isi bata ringan, 

dengan subtitusi limah keramik. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

batu bata ringan ringan termasuk kategori batu bata nonstruktural kelas 

2A dan 2B sesuai dengan SNI nomer 8640 tahun 2018. 

2. Hasil uji kekuatan tekan dengan penambahan limbah keramik 0%-7,5% 

tidak memperbaiki mutu dari kuat tekan batu bata ringan. Karena mutu 

yang baik untuk kuat tekan batu bata ringan adalah 1 MPa atau setara 

dengan 1 N/mm2
, sedangkan hasil kuat tekan yang didapat pada saat 

pengujian yaitu lebih dari 1 MPa. 

 

5.2   Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lebih teliti dalam melakukan pemotongan sampel bata ringan agar 

mendapat bentuk hasil yang presisi dan maksimal. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kadar dan kualitas 

bahan-bahan pembuatan batu bata ringan (pasir, semen, kapur, 

gypsum, bubuk aluminium).  

3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak 

jumlah sampel pengujian. 
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