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ALTERNATIF KOMBUCHA SELULOSA SEBAGAI 

MATERIAL OIL FILTER SHEET PADA LUBRICATION 

SYSTEM DI ALAT BERAT 

Robby Abiwahid Surbakti1), Ahmad Maksum1}, Abdul Azis Abdillah1} 

1)Program Studi Alat Berat, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI 

Depok, 16424 

Email: rasurbakti@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data hasil dari lama fermentasi atas 

variasi sampel berdasarkan proses pengujian sheet yang berbahan scoby kombucha. 

Mengetahui apakah bahan scoby kombucha dapat direkomendasikan atau tidak sebagai 

bahan pengganti dari oil filter sheet. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

persiapan alat dan bahan, pembuatan sampel selulosa kombucha, pemurnian sampel 

selulosa kombucha, pengujian sampel selulosa kombucha, pencatatan hasil sampel selulosa 

kombucha, dan studi aplikasi sampel selulosa kombucha. Hasil dari proses yang dikerjakan 

pada penelitian laporan tugas akhir ini yaitu diambil 3 (tiga) sampel untuk dilakukan proses 

pencatatan hasil dari bahan scoby kombucha dengan mencari parameter dan variasi yang 

terbaik dari lama fermentasi (C) yaitu A2B3C1, A2B3C2, dan A2B3C3 dengan diketahui 

C1= 14 hari, C2= 21 hari, dan C3= 28 hari. Pembuatan sampel untuk menghasilkan oil 

filter sheet dari bahan scoby kombucha tidak direkomendasikan untuk menggantikan 

element filter yang sudah ada saat ini dikarenakan dalam proses pengujian yang dilakukan 

tidak ada oli yang menetes atau penyaringan yang terjadi pada sheet dari bahan scoby 

kombucha.  

Kata kunci: penyaring, penyaring oli, kombucha, scoby kombucha 

ABSTRACT 

 This research aims to do determine the data on the results of the length of 

fermentation for various samples based on the process of testing sheets made from scoby 

kombucha. Knowing whether scoby kombucha ingredients can be recommended or not as 

a substitute for oil filter sheet. The methodology used in this research are preparation of 

tools and materials, making cellulose kombcuha, purification of kombucha cellulose 

samples, testing of kombucha cellulose samples, recording of the results of kombucha 

cellulose samples, and application study of kombucha cellulose samples. The results of this 

final project research are taken 3 (three) samples for the recording process the results of 

the kombucha by looking the parameters for get the best fermentation and there are 

variations from fermentatition time, namely A2B3C1, A2B3C2 and A2B3C3 with known C1 

= 14 days, C2 = 21 days, C3 = 28 days. Making samples to produce oil filter sheets from 

scoby kombucha material is not recommended to replace the existing filter elements 

because in the testing process there is no oil dripping or filtering that occurs on sheets 

made of scoby kombucha material. 

Keyword: filter, oil filter, kombucha, scoby kombucha  

mailto:rasurbakti@gmail.com
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penulisan 

Filter adalah komponen yang sangat berfungsi dalam sebuah engine di alat 

berat dan berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke komponen. Oil Filter 

adalah komponen untuk menyaring partikel-partikel kecil dan kontaminasi dari oli 

dalam sistem pelumasan sehingga oli menjadi bersih. Fungsi dari Oil Filter adalah 

menyaring kotoran yang terkandung dalam oli agar tidak ikut bersirkulasi kembali 

dalam sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan komponen engine yang bisa berfungsi 

untuk menyaring dan membersihkan oli engine dari segala kotoran dan partikel 

yang berbahaya selama engine bekerja, komponen itu dikenal dengan nama oil 

filter. 

Pada proses penelitian ini, selulosa dari kombucha yang memiliki beberapa 

tahapan yaitu pertama dengan penanaman bibit bakteri dari scoby ke dalam media 

larutan teh manis dengan 27 sampel variasi yaitu, konsentrasi teh di dalam larutan, 

konsentrasi gula pada proses pembuatan teh manisnya, dan lama fermentasi 

sehingga terbentuk selulosa kombucha. Tahapan kedua dengan proses pemurnian 

selulosa kombucha dari lignin dan kotoran lainnya menggunakan media air dan 1 

M NaOH dengan lama proses pemurnian dan penggantian zat pada pelarut setiap 

60 menit. 

Penulis mengambil penelitian ini sebagai pengerjaan tugas akhir 

dikarenakan, pada pergantian oil filter harus dilakukan setiap 250 jam sekali. 

Pergantian dengan oil filter pada setiap durasi waktu tersebut tidaklah murah dan 

juga belum adanya material oil filter sheet dengan menggunakan material 

kombucha selulosa. Oleh karena itu bahan scoby kombucha dibuat sebagai 

peruntukan bahan media oil filter sheet terbarukan, dan juga harganya yang 

terjangkau. Maka dari itu, penulis memusatkan untuk melakukan analisis sederhana 

ini dalam laporan tugas akhir yang berjudul “ALTERNATIF KOMBUCHA 

SELULOSA SEBAGAI MATERIAL OIL FILTER SHEET PADA 

LUBRICATION SYSTEM DI ALAT BERAT” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Untuk laporan tugas akhir yang terbaik maka perumusan masalah pada 

proses laporan ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengetahui untuk mendapatkan data dari hasil lama 

fermentasi atas variasi sampel berdasarkan proses pengujian sheet yang 

berbahan scoby kombucha? 

2. Bagaimana mengetahui apakah bahan scoby kombucha dapat 

direkomendasikan atau tidak untuk digunakan sebagai pengganti dari oil 

filter sheet? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan daripada penulisan ini yaitu: 

1. Mengetahui data hasil dari lama fermentasi atas variasi sampel 

berdasarkan proses pengujian sheet yang berbahan scoby kombucha, 

2. Mengetahui apakah bahan scoby kombucha dapat direkomendasikan 

atau tidak sebagai bahan pengganti dari oil filter sheet. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini yaitu: 

1. Mendapatkan data hasil dari lama fermentasi atas variasi sampel 

berdasarkan proses pengujian sheet yang berbahan scoby kombucha, 

2. Dapat mengetahui apakah bahan oil filter sheet dari selulosa kombucha 

dapat direkomendasikan menjadi oil filter sheet atau tidak. 

1.5 Metode Penulisan 

1.5.1 Jenis Data yang Digunakan 

Penulisan ini tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan 

baku informasi untuk memberikan gambaran yang spesifik, yaitu: 
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1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui 

upaya pengambilan data di lapangan langsung. Penulis mendapatkan 

data langsung melalui proses pengerjaan judul tugas akhir 

2. Data Sekunder merupakan berbagai informasi yang telah didapatkan 

sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang 

digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian 

1.5.2 Metode Pengambilan Data 

1. Studi Pustaka, penulis mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh dari berbagai referensi literatur untuk mendapatkan landasan 

teori dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

2. Observasi, penulis mendapatkan data dan informasi dari kegiatan yang 

dilakukan dalam proses melakukan penelitian.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan penelitian ini, 

penulis menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisan dibuat 

sebagai gambaran singkat yang terdiri dari lima bagian yang saling berkaitan serta 

dilengkapi dengan lampiran pendukung. Berikut adalah sistematika penulisan tugas 

akhir ini, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang 

penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan membahas teori atau penjelasan 

dari oil filter, lubrication system, kekentalan (viskositas), 

Society of Automotive Engineers (SAE), Tekanan 
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Hidrostatis, kombucha dan pemurnian yang dilakukan dalam 

proses pekerjaan penelitian. 

BAB III METODE PENGERJAAN PENELITIAN 

Bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisa bahan scoby 

kombucha. Menjelaskan tentang diagram alir, penjelasan 

langkah kerja dan metode pemecahan masalah. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai inti dari 

penelitian laporan tugas akhir, yang dimulai dari pembuatan 

sampel dari bahan scoby kombucha, pemurnian selulosa, 

pengujian hasil akhir serta analisis dari selulosa kombucha. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil 

dari penelitian laporan tugas akhir yang dilakukan dan saran 

dari penulis pada laporan tugas akhir.  
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama proses pengerjaan tugas akhir, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengujian pada ketiga sampel ketika diberi tekanan hidrostatis 15 psi 

dengan lama durasi 12 jam, 24 jam, dan 36 jam, tidak ada sampel yang 

mengalami kerusakan atau jebol. 

2. Pada ketiga sampel tidak ada perpindahan oli yang melalui membran 

selulosa, hal tersebut kemungkinan pori-pori dari membran selulosa terlalu 

rapat untuk viskositas dari oli SAE 20W-50, hasil ini diketahui karena tidak 

terdapat oli yang menetes atau menyaring pada ketiga sampel yang diberi 

tekanan. 

3. Pembuatan sampel untuk menghasilkan oil filter sheet dari bahan scoby 

kombucha, kemungkinan belum direkomendasikan untuk menggantikan 

element filter yang sudah ada saat ini. Dikarenakan pada material kombucha 

selulosa secara mekanik, material ini kuat tetapi secara porositas material 

kombucha selulosa memiliki pori-pori yang kecil, sehingga tidak ada 

tetesan oli dan melakukan perpindahan melalui material kombucha selulosa. 

5.2 Saran 

 Saran yang diberikan kepada penulis adalah sebaiknya melakukan 

pengujian dengan menggunakan laboratorium, sehingga dapat mengetahui data 

dengan lebih tepat dan akurat, serta pengujian yang dilakukan harus sama dan 

sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada oil filter sheet agar data yang telah 

didapat menjadi lebih lengkap dan lebih mendukung dalam pengambilan data hasil 

pengujian yang dilakukan pada penelitian, serta melakukan penelitian ini harus 

dalam waktu yang berkepanjangan untuk mendapatkan lebih data lebih detail 

tentang selulosa kombucha. 
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